
У8 ТУ 14-19-81-90 (Страны СНГ)

Химический состав

C 0.75 - 0.84 Si 0.17 - 0.33 Mn 0.17 - 0.28 P < 0.03

S < 0.028 Cr < 0.2 Ni < 0.25 Cu < 0.25

Fe Остальное
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